常州市滨江中学     课时练习     2022.11.23     班级：___________   姓名：_____________
5.1   金属的性质（第三课时）
一、单项选择题（请将答案写在题号前！！！）
1．下列物质的用途是利用其物理性质的是
A．铁用于铸造铁锅	B．氮气用于作保护气
C．氧气用于供给呼吸	D．煤用于作燃料
2．物质的性质决定物质的用途。下列有关物质的用途和性质不一致的是
A．铜导电性好，制作导线	B．钨熔点高，制作灯泡的灯丝
C．铝延展性好，制成铝箔	D．银导热性好，制作装饰品
3．“黑匣子”是飞机专用的电子记录设备之一，能经受住飞机爆炸解体、剧烈燃烧、入水浸泡等的破环。选择制作黑匣子的材料时，不需要考虑 
A．耐高温	B．耐腐蚀	C．熔点高	D．必须是黑色
4．下列有关金属及其合金说法中错误的是
A．常温下金属大多数都是固体	B．铝合金的硬度比铝的硬度小
C．保险丝（铅锑合金）比组成它的纯金属的熔点低	      D．不锈钢比纯铁硬
5．无人机的用途越来越广泛，可以用于航拍、喷洒农药等。制无人机框架宜选用密度小、强度高、硬度较大，化学稳定性好的金属材料，下列材料中最适合做无人机框架的是
A．生铁	B．黄铜	C．铝合金	D．不锈钢
6．在实验室中，区分下列物质的方法不正确的是
A．水和酒精：品尝味道                B．铁丝和铜片：用磁铁吸引
C．过氧化氢溶液和水：加入二氧化锰    D．氧气和氮气：伸入带火星的木条
7．下列反应属于置换反应的是


A． 	B． 


C．  	D．
8．等质量的锌和铁分别与足量的稀硫酸反应，能正确表示生成氢气的质量（纵坐标）与时间（横坐标）的关系的图象是
A．[image: ]B．[image: ]C．[image: ]D．[image: ]
[image: ]9．现有质量相等的X、Y、Z三种金属，分别放入三份溶质质量分数相等的足量稀硫酸中，X不发生反应，Y、Z在生成物中均显+2价，Y、Z反应生成氢气的质量与反应时间的关系如图所示，则下列说法正确的是
A．X、Y、Z的金属活动性顺序为：Y>Z>X
B．相对原子质量：Y>Z
C．完全反应生成氢气的质量：Y<Z

D．Y与H2SO4反应的化学方程式为：
[image: ]10．现有等质量X、Y、Z三种金属，分别放入三份溶质的质量分数相同的足量稀硫酸中，产生氢气的质量与反应时间的关系如图所示（已知X、Y、Z在生成物中化合价均为+2价）。则下列说法中正确的是
A．三种金属中Z最活泼	
B．三种金属中Z的相对原子质量最大
C．三种金属中Z消耗的稀硫酸最多	
D．Z可能是铜
二、非选择题
11．金属与人类的生产和生活密切相关。
材料：我国第四套人民币中的一元硬币是钢芯镀镍（Ni）合金，五角硬币为钢芯镀铜合金，一角硬币为铝合金或不锈钢，请回答：
(1)铸造硬币用到的材料是________________(填“合成材料”或“金属材料”)。
(2)用于铸造硬币的金属，应该具有的性能有___________(填字母序号)。
A．耐磨	B．光泽好	C．导热性好	D．易加工
(3)常温下，铝具有很好的抗腐蚀性，是因为_____________________________。(填写化学方程式)
12．在切割钢板时，常见工人用一种蓝色的溶液在钢板上划线，所划之处显红色，请猜测其中的化学原理，并写出化学方程式________________________________________。
13．实验室常用以下装置及组合来制取气体。
[image: ]
（1）请写出标有序号的仪器名称：①_________________；②______________________。
（2）实验小组采用A装置来制氧气，请写出该反应的化学反应方程式__________________________；为了得到较干燥的氧气，实验小组还需要选择_____（填字母，下同）装置来收集氧气，用该方法收集氧气也存在着缺点，请写出其中存在的主要缺点（只写一条即可）__________________________；实验过程中，在装入药品之前需进行的一步关键操作是____________________________________。
（3）实验小组选用C装置制取氢气，写出反应的化学方程式______________________________；相对于B，选用C装置的优点是_____________________________________。
14．金属材料是重要的自然资源，金属的利用和回收至关重要。
(1)为了达到收旧利废、节能减排的目的，从含有金属镁、铁、铜的粉末中，分离和提取出重要化工原料MgSO4和有关金属，实验过程如下：
[image: ]
请回答：


①金属是____________；金属是___________。

②操作的名称是_________；在该过程中需要使用玻璃棒，其作用是________________。
③写出步骤②所涉及的化学反应方程式：______________________________________，该反应的基本反应类型是：___________。
(2)用来制造钥匙的黄铜只含有锌和铜。将20g钥匙样品放在盛有100g稀硫酸的烧杯中（硫酸足量），当钥匙样品不再溶解后，烧杯中混合物的质量是119.8g。计算：钥匙样品中铜的质量分数。
(要求写出计算过程，相对原子质量：Zn-65,Cu-64,H-1)
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